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Ensayos realizados por el Centro de Investigacidn Forestal de Lourizan

Parcela de ensayo GO Acrema Galicia, NO Peninsula Ibérica
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Sistema de pica circular mecanizada (PCM)

* Es una practica nueva que permite la extraccidén de la
resina de forma mecénica.

* Consiste en una pica de corteza circular, mecanizada
con un taladro eléctrico y una broca especial “broca
forstner”, con estimulacidén quimica.

* Una vez realizada la pica, se coloca el colector y en
su extremo la bolsa recolectora, que permite almacenar
la resina.

* Durante el periodo de resinacidén, se van ejecutando
las PCM paralelas y en sentido ascendente cada 15 dias
a lo largo de la temporada (6 o 7 meses).
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PCM: Comparativa de ensayos con diferentes tipos de colectores,

59 mm y 70 mm.

Colector circular de 59 mm Colector circular de 70mm
(Xagoaza pinaster) (REMECIF, Centro de Investigacidédn Forestal
de Lourizan)
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PCM: Comparativa de ensayos con diferentes tipos de colectores,
59 mm y 70 mm.

* Observamos como se distribuyen los datos de produccidédn de resina en PCM
con los colectores de 59 mm y 70 mm por tratamiento.

* Existen diferencias en relacidén con la dispersidén del colector de 59 mm
con la pasta ASACIF, con respecto a los otros tratamientos.

Grafico de cajas de la produccion media por tratamiento en PCM

de 59 mm y 70mm
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PCM: Comparativa de ensayos con diferentes tipos de colectores,
59 mm y 70 mm.

La produccidén de resina obtenida con PCM es superior con el colector de 70 mm
que con el de 59 mm, incluso ligeramente superior en el tratamiento control.

Produccidon media pieza 59 mmy 70 mm
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PCM: Comparativa de ensayos con diferentes tipos de colectores,
59 mm y 70 mm.

En la primera pica se ha obtenido mayor produccidén con el colector de 59 mm
con ASACIF, pero a partir de ahi la produccidén con el colector de 70 mm es
superior hasta el final de la campafla.

* Se produce un descenso brusco en el peso 5 (Pica 5) que podria estar
relacionado con condiciones abidticas como la temperatura, humedad, etc.

Produccidén por pica entre 59 mmy 70 mm
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* Al comiendo de los trabajos fue necesario el derrofie manual en
algunos arboles, debido a que la corteza era demasiado gruesa.
Esto provocaba que el colector no se adaptara bien y se cayera.

* A lo largo de la campafia, aparecieron bolsas tiraras o
dafladas, principalmente a causa de animales salvajes.

* Se han observado perdidas de resina en el colector de 56 mm,
qué después de un par de picas, la propia resina sellbd.

* Por el contrario, al solidificarse la resina, fue complicado
cambiar la bolsa o hacer las pesadas correspondientes a cada
pica, por ser dificiles de despegar.
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Pica tradicional: Comparativa de ensayos con diferentes tipos de
pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* Pasta ASACIF: Es la pasta comercial fabricada por PROQUIDEZA con la
férmula del CIF Lourizadn. La pasta se elabora con acido salicilico

como principio activo y la incorporacidédn de acido sulfarico.

* Pasta ASACIF PLUS: La pasta se elabora con la aportacién de acido

[e]

benzoico en un 1 % (p/p), ademds de wuna disminucidén del &cido

[0)

sulfarico al 20 %.

* Pasta ASACIF MINUS: La pasta se elabora con una disminucidén del

[0)

dcido sulftrico al 20 %.

Garrafas de pasta dcida ASACIF, ASACIF PLUS Y ASACIF MINUS. Pasta de resinacidn aportada
por el CIF de forma comercial al ensayo de pica de corteza.
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Pica tradicional (Pantdn): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* Observamos la distribucidén de los datos de produccién de los tres
tratamientos en la parcela de Pantén.

* Los valores de dispersidén son altos, la pasta ASACIF PLUS presenta una
mayor dispersidn con respecto a las otras pastas.

Pantdn
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Pica tradicional (Pantdn): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* La pasta ASACIF PLUS es la de mayor produccidén de resina, estableciendo la
pasta ASACIF como control.

* La baja produccidén con la pasta ASACIF MINUS puede ser debida a la menor
cantidad de acido sulftrico.

Produccion media Panton
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Pica tradicional (Pantdn): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* Las picas mas productoras (picas 2% y 7%) podrian estar relacionadas con
condiciones abidéticas como la temperatura, humedad, etc.

Cabe mencionar el incremento notable en la produccidén de resina de la
pasta ASACIF PLUS en la pica 122 que podria ser debido al acido benzoico que

contiene esta pasta y que actlla como precursor produciendo una reaccidn
tardia en la estimulacidén del arbol.

Produccion por pica en Panton
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Pica tradicional (Culleredo): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* Observamos la distribucidén de los datos obtenidos en Culleredo con 1los
tres tratamientos.

* La pasta ASACIF MINUS es la que presenta mayor dispersidédn con respecto a
las otras pastas.

Culleredo
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Pica tradicional (Culleredo): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

* La pasta ASACIF MINUS es la de mayor produccidén de resina.

* Tanto la pasta ASACIF PLUS como ASACIF MINUS tienen producciones
superiores a ASACIF establecida como control.

Produccion media Culleredo

3000

N
wv
o
o

5

2

O

o 2000

©

£

¢ 1500

c

0

S 1000

=}

©

e

500 P .
& Grafico 8.- Produccidn total
0 media de resina campafa 2022
) ) en Culleredo. Se muestran las
M asacif H minus m plus

barras de desviacidn tipica en
cada tratamiento.

£ §Lug’§, Expéiciénifé R%iﬁi’f‘ts =



Centro de Investigacién Forestal

LOURIZAN  Blssse Y ACREMA

Pica tradicional (Culleredo): Comparativa de ensayos con diferentes
tipos de pastas estimulantes: ASACIF, ASACIF PLUS y ASACIF MINUS.

Se produjo un descenso notable de la produccidén en la pica 6 con los tres

estimulantes que podria estar relacionado con condiciones ambientales como
el estrés hidrico.

* En la pica 122 hay un incremento considerable en la produccidén que
igualmente podria estar condicionado por reaccidén tardia del acido benzoico.

Produccidn por picas cos 3 estimulantes en Culleredo
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Pica tradicional: Observaciones

* Tras la realizacidén de un anédlisis de 1la varianza, se ha
llegado a la conclusidén de que estadisticamente no existen
diferencias en la produccién de resina entre los estimulantes
ensayados en las parcelas de Pantdén y Culleredo.

* Para conseguir resultados fiables y mas concretos se deberia
realizar ensayos durante mas afios para poder comprobar si 1las
diferencias productivas entre ambas localidades corresponden:

- a la pasta estimulante
- a la localizacidn de la parcela de investigacidn

- a la meteorologia del afio de ensayo...
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Conclusiones PCM y pica tradicional.

* FE1l sistema de PCM necesita menos especializacidn
y mejora la competitividad que con la pica
tradicional.

* La oleoresina obtenida en PCM tiene mayor valor
afiadido al obtenerse en envase cerrado.

* La resina obtenida con las pastas mejoradas
ASACIF PLUS Y ASACIF MINUS es de mayor calidad al
reducir el porcentaje original de acido sulfurico.

* Ambos sistemas son compatibles con el
aprovechamiento de madera de sierra, sSiempre Yy
cuando se realicen a resinacidén a fin de turno.
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